
 

การวิจยัพฒันาและการวิเคราะหท์ดสอบ 

เพื่อก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑย์าง 



ผลิตภณัฑจ์ากยางในชีวิตประจ  าวนั 

ISO 

BS 

EN 

AS 

JIS 

ASTM 
มอก. 



การพฒันารา่งมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

ความสามารถ

ในการทดสอบ 

นโยบาย

ภาครฐั 

งานวิจยั 



ผลิตภัณฑ์
ยาง 

จากงานวิจัย 

พื้นลู่ลาน 

กรีฑา 
ยางชะลอ
ความเร็ว 

บล็อกยาง
ปูพื้น 

ยางพื้น
รองเท้า 

หมวกยาง
คลุมบล็อก
คอนกรีต 

บล็อกยาง
ก าบังรังสี 

ผลิตภณัฑจ์ากยางพาราที่เป็นผลงานวิจยั 

ยางปู
ทางผ่าน
รถไฟ 

ยางล้าง
แม่พิมพ ์

ถุงมือยาง
ก าบังรังสี 



พืน้ลู่ลานกรีฑาจากยางธรรมชาติ 
มอก. 2682 

เมด็ยางด า 
เมด็ยางสี 

Thermogravimetric Analyser 
(TGA) 

สดัสว่นยางธรรมชาต ิ

Density 



มอก. 2682 

Hardness 
Hot air aging 

Tensile testing 
QUV 

พืน้ลู่ลานกรีฑาจากยางธรรมชาติ 



มอก. 2683 

Force Reduction 

Modified Vertical Deformation 

พืน้ลู่ลานกรีฑาจากยางธรรมชาติ 
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มอก. 2683 

Friction 

QUV 

Tensile testing 

พืน้ลู่ลานกรีฑาจากยางธรรมชาติ 



กลุ่มผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ เชน่  ถุงมอืยางทางการแพทยส์ าหรบั
ผา่ตดัและส าหรบัตรวจโรค ถุงยางอนามยั 

งานวิเคราะหท์ดสอบยางและผลิตภณัฑย์าง 

กลุ่มวสัดกุ่อสร้าง  เชน่  ยางรองคอสะพาน ยางกัน้น ้า ยางพืน้สนามกฬีา ฯลฯ  



งานวิเคราะหท์ดสอบยางและผลิตภณัฑย์าง 
กลุ่มช้ินส่วนยานยนต ์เชน่  ยางขอบกระจก สายพาน ยางโอรงิ ลกูยาง
เบรก ทอ่ยาง ฯลฯ                    

กลุ่มผลิตภณัฑท์ัว่ไปอ่ืน ๆ เชน่  ยางรดัของ จุกนมเดก็ ทีน่อน/หมอนยาง
ฟองน ้า รองเทา้นิรภยั ฯลฯ 



BS EN 12868:2017 
N-nitrosamines and N-nitrosatable substances by GC-TEA 

NEW  Testing Services  



EN 388: 2016 
Protective gloves against mechanical risks 

Martindale Coup test TDM test 

NEW  Testing Services  



NEW  Testing Services  

EN 420:2003+A1:2009 
Protective gloves. General requirements and test 
methods 

Water vapour transmission 

Water vapour absorption 

Finger dexterity 

Electrostatic properties  
     - EN 1149-1 Surface resistivity 
     - EN 1149-2 Electrical resistance through a material 



ภารกิจที่ส่งเสริมการก าหนดมาตรฐาน 

งานดา้น PT 

งานการสรา้งเครื่องทดสอบ 



งานดา้นการมาตรฐาน 

มอก. 2682 เม็ดยางส าหรับพืน้สังเคราะห์ 
มอก. 2683 พื้นสังเคราะห์ 
มอก. 886 ยางรัดของ 
มอก. 2726 ยางชะลอความเร็ว 
มอก. 2725 ถุงนิ้วยาง 
 

มอก. 947 ยางปูพื้นรถยนต์  
มอก. 2727 ยางปัดน้ าฝน  
มอก. 2728 ยางโอริง 

ISO 14285:2014 - Rubber and plastics gloves  
      for food services  
ISO 20057:2017 - Rubber household gloves 



งานดา้นการมาตรฐาน 

มอก. XXXX-2561 พื้นสนามเด็กเล่น 

NP 22843 – Rubber bands  



วัสดุก าบังรังสีจากยางธรรมชาติ 

ยางธรรมชาติ  +  ตะกั่ว / ทังสเตน / โบรอน 

งานดา้นการมาตรฐาน 



แผ่นปูทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ  
โดยใช้ยางธรรมชาต ิ

งานดา้นการมาตรฐาน 



กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

กองวัสดุวิศวกรรม      ชั้น 3 อาคารตั้ว ลพานุกรม 
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี    กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-2017155, 02-2017161 โทรสาร 02-2017159 

 

         Email:    rubberdss@dss.go.th 
 

                   DSS Rubber Center 


