
  สมอ. กบัการพฒันามาตรฐาน    
  ผลติภณัฑย์างไทยในอนาคต 

 

 
 นางมะล ิ รกัเป่ียม 

 ผูอ้ านวยการกองก าหนดมาตรฐาน 
 ส านกังานมาตรฐาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม  

วันที ่12 มนีาคม 2561  หอ้งประชมุ CC-Auditorium    
อาคารศนูยป์ระชมุอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย  
ส านักงานพฒันาวทิยาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.)  จ.ปทมุธาน ี



ความส าคญัของมาตรฐาน  

12/03/2561 

“มาตรฐานเป็นกลไก
ขบัเคลือ่น 

การพฒันาอตุสาหกรรม” 
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ภารกจิของ สมอ. 



สถิตกิารก าหนดมาตรฐานยาง ของ สมอ. 
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📌พ.ศ. 2511- 2548  ประกาศ มอก. 55 เร่ือง โดย  

📌พ.ศ. 2549- 2560  ประกาศ มอก. 100 เร่ือง 
       โดย หน่วยงานเครือข่ายก าหนดมาตรฐานของ สมอ. 

MoU 
📌พ.ศ. 2561 มอก. แล้วเสร็จ 17 เร่ือง  
       รอประกาศราชกจิจานุเษกษา 
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องค์กรก าหนดมาตรฐาน 

SDO 
Standard Development Organization; 

MoU 



มอก. จากผลงานวจิยัไทย 
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• มอก. 2584-2556  แผ่นยางปูพืน้คอกสัตว์ 

• มอก. 2666-2558  ยางถอนขนไก่ 

• มอก. 2667-2558  แผ่นยางรองรางรถไฟ 

• มอก. 2668-2558  ยางล้อตันส าหรับรถฟอร์กลฟิต์  

• มอก. 2739-2559  แผ่นยางปูสนามฟุตซอล 

• มอก. 2741-2559  ฟองน า้ลาเทกซ์ส าหรับท าหมอน 

• มอก. 2747-2559  ฟองน า้ลาเทกซ์ส าหรับท าที่นอน 



  มอก. สู ่มาตรฐานระหวา่งประเทศ  (ISO) 
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🌏มอก. 2476-2552  ถงุมอืยางทีใ่ชใ้นงานบา้น  

ISO 20057 : 2017 Rubber household  
gloves - General requirements and 
test methods 

🌏มอก. 2577-2556  วธิทีดสอบเสน้ดา้ยยาง 

ISO 2321 : 2017  Rubber threads- 
Methods of test 



มอก. อยูร่ะหวา่งผลกัดนัเป็น 
มาตรฐานระหวา่งประเทศ (ISO) 
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🌏มอก. 886-2559  ยางรดัของ 

🌏มอก. 2584-2556  แผน่ยางปคูอกสตัว ์
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“เรง่ก าหนดมาตรฐาน 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ       

บนพืน้ฐาน 
หลกัการก าหนดมาตรฐาน” 
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ขอบคณุ 

Any questions? 


